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CERAVOGUE - Das neue Verfahren
zur optischen Wiederherstellung von

keramischen Bodenbeldgen nach Wasserschdden:

- Nie wieder Fliesen aufnehmen oder austauschen.

- Kostenminimierung durch drastisch verringerte Wiederherstellungskosten.
« Minimal-invasives Verfahren: Weniger Larm, Staub und Schmutz.

- Zufriedene Kunden durch wesentlich kiirzere Bauzeiten.

- Schnellere Wiederverwendbarkeit der Boden im privaten, gewerblichen
und industriellen Bereich.

In Deutschland kommt es jahrlich zu ca. 1
Millionen  Wasserschaden. Insbesondere
bei keramischen Oberbdoden missen
immer wieder Fliesen zur Vorbereitung der
Trocknungsmallinahmen zerstért werden.
Seitens der Versicherungsnehmer sind zur

Wiederherstellung der Boden in der Regel
keine Ersatzfliesen vorhanden. In der Folge
muss teils mit erheblichem Aufwand Ersatz
besorgt oder der Boden sogar vollstandig
erneuert werden. Dies ist immer mit sehr
hohen Kosten verbunden.

Das muss nicht sein! Mit unserem
patentierten  Verfahren zur optischen

Wiederherstellung von keramischen Boden-
beldgen nach Wasserschaden werden die
Schaden durch die Trocknungsvorbereitung
auf ein Minimum reduziert.

Die hochwertige Qualitdt unserer kera-
mischen Einleger stellt nicht nur die
Gebrauchstauglichkeit  der  betroffenen
Oberboden in vollem Umfang wieder her,
sondern tragt auch zu einer optischen und
wertmaBigen Verbesserung des Oberbodens
bei.
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Die Verarbeitung

Schritt 1

Vor Beginn aller Arbeiten ist die zu trock-
nende Flache mit dem Kunden zu begehen.

Nach der Auswahl eines zur Fliese passenden
Dekores ist festzulegen, in welchem Abstand
und in welchem Raster Bodeneinleger eing-
esetzt werden sollen. Trocknungsbedingt
ergeben sich selbstverstandlich Zwangs-
punkte, die je nach Raumform und -grof3e
variieren kdnnen.

Zwischen diesen Punkten kann die Flache
nach Kundenwunsch frei gestaltet werden.

Schritt 2

Nach Festlegung des Verlegemusters werden
mit einer geloteten Bohrmaschine samtliche
fur die Einleger notwendigen Locher bis zur
Oberkante der Estrichkonstruktion gebohrt.
Fir eine prazise Bohrung empfehlen wir eine
Bohrmaschine unseres Zulieferers.

In einem weiteren Arbeitsschritt werden
die fur die Estrichtrocknung notwendigen
Locher in einem geringeren Durchmesser bis
zur Dammebene durchgebohrt.
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Da bei der Wiederherstellung von keramischen Bdden nach dem
CERAVOGUE - Verfahren ein besonderer Anspruch auf hohe Fertigungs-
genauigkeit besteht bieten wir den Verarbeitern ein komplettes System-
Paket an.

Das Paket beinhaltet eine Prazisionsbohrmaschine und alle benétigten
Werkzeuge. Die Verarbeitung der Bodeneinleger geschieht wie folgt:

Gemeinsame Sichtung des Bodens mit dem Kunden

Herstellung von Tief- und Flachbohrungen
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Schritt 3

Nach Herstellung aller Bohrlécher kann mit
der eigentlichen Estrichtrocknung begonnen
werden. Hierbei wird das Ubliche Verfahren
angewendet: Die gebohrten Tieflocher
werden mit Schlauchen bestlickt und ent-
sprechend getrocknet.

Zusatzliche Entlastungslocher verkiirzen die
Trocknungszeit zum Teil erheblich.

Schritt 4

Nach Beendigung der Estrichtrocknung und
Wiederherstellung der Belegreife werden
zundchst die Tieflocher mit Estrichmortel
verschlossen.

Darauf folgend werden alle Lécher mit
den zuvor festgelegten CERAVOGUE-
Keramikeinlegern verschlossen und
anschlieBend farblich, der vorhandenen
Verfliesung angepasst, verfugt.
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Gemeinsame Sichtung des Bodens mit dem Kunden
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Objektbericht
Villa in Melle

Exklusives Wohnhaus mit einem Wasserschaden verursacht durch einen
innen liegenden Wasserbassin. Ca. 200m” Dammschichttrocknung waren
durchzufihren.
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Eine hohe Anzahl der CERAVOGUE Bohrungen im Natursteinbelag wurden aus optischen Griinden
vorgenommen (gleichmaBige Anordnung).

Das Gesamtergebnis zeigt, dass sich die ausgesuchten CERAVOGUE Einleger sehr gut in die Optik des
FuBbodens integrieren und somit der kostbare Fliesenbelag erhalten bleiben konnte.

Seite 6



Gk RA_\J)OGU E

Objektbericht

Reiterhof Vox in Eggermiihlen

Unser System bietet den Vorteil, dass ein Schadensfall zeitlich schneller und kostenglinstiger abgewick-
elt werden kann. Somit steigert sich die Kundenzufriedenheit.

Anhand dieses Beispiels konnen wir die Vorteile dokumentieren.

Es handelt sich bei diesem FuBboden um einen ca. 300 Jahre alten,
handgeformtenundauseinersidfranzésischenKirche stammenden
Fliesenbelag. Verlegt auf Dammung mit FuBbodenheizung.

Die genaue Dauer des Wasserschadens ist unbekannt. Die Leckage
muss aber mindestens ein halbes Jahr bestanden haben, da die
umlaufenden Wande bereits 20 cm in der Hohe von der Feuchtigkeit
durchdrungen waren.

Deutliche Spuren des Wasserschadens sind in Form von
Ausblihungen und Wasserlachen auf dem FuBBboden zu erkennen.
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Der erste Schritt ist die Auswahl der Son-
dereinleger mit dem Kunden. Wie man hier
sieht, kdnnen wir mit unseren Mustern die un-
terschiedlichsten Farbtdne beriicksichtigen.

Auf Grund der ebenfalls in Handarbeit er-
stellten Einleger bleibt der Charakter des Ful3-
boden komplett erhalten.

NachderTrocknungwerdendieausgewahlten
Bodeneinleger einge-setzt, verfugt und sind
nach ca. 1Stunde begehbar.

Das Gesamtergebnis
zeigt, dass sich die Son-
dereinleger sehr gut in
die Optik des Fullbodens
integrieren und somit der
kostbare Fliesenbelag er-
halten bleiben konnte.
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Objektbericht
Hotel Heidehof in Rendsburg

Konferenzrdume im Erdgeschof3 Bemusterung mit dem CERAVOGUE
MaBnahme: Estrichddimmschicht Trocknung Musterkoffer

auf Abdichtung mit Fu3bodenheizung

Einrichten des Werkzeuges. Spezialbohrmas- Zwischenergebnis:

chine nur zur Oberflachenbohrung. Die CERAVOGUE Bohrung mit einem
minimalen ,Schmutzanfall” und einer geringen
Menge an,Bohrwasser”.
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Das Gesamtergebnis zeigt, dass sich die CERAVOGUE Einleger
harmonisch in die Optik des FuBbodens integrieren und der
hochwertige Fliesenbelag erhalten bleiben konnte.

Die Benutzung angrenzender Raumlichkeiten durch Hotel-
gaste war nicht beeintrachtigt, da es keine zusatzliche Larm- u.
Schmutzbelastigung gegeben hat.
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Objektbericht
Verkaufs- u. Blirofldchen in Dortmund
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Sanierung keramischer Béden nach Wasserschdden
- Ein Methodenvergleich -

Bei der Entscheidung, nach welchem Verfahren ein in der Ddmmschicht durchfeuchteter Keramikboden saniert
werden soll, spielen viele ,harte” und ,weiche” Faktoren eine Rolle. Stets ist dabei die meist divergierende Interes-
senlage von Versicherungsnehmer und seiner Versicherung zu berticksichtigen und in Einklang mit den fachlichen
und wirtschaftlichen Vorstellungen des Sanierungsbetriebs zu bringen.

Der vom Schaden Betroffene wiinscht sich eine moglichst rasche Wiederherstellung der vorherigen Verhaltnisse,
zumindest aber ein optisch und qualitativ vergleichbares Aquivalent. Dariiber hinaus méchte er nur geringe
personliche Einschrankungen innerhalb seiner Lebens- und Arbeitsumgebung wahrend der Sanierungsphase
hinnehmen. Die Kosten fiir die Wiederherstellung interessieren ihn allenfalls am Rande, denn er ist ja versichert.

Die Versicherer sind primdr daran interessiert, einen Schaden madglichst kostenglinstig abwickeln zu lassen. Die
Versicherungswirtschaft klagt im Gebadudeschadenbereich schon seit langerem (iber zunehmenden Kostendruck
und ist vermehrt um Dampfungsstrategien bemiiht. Andererseits scheut die Versicherungswirtschaft gerichtliche
Auseinandersetzungen mit ihren Versicherungsnehmern. Solche Auseinandersetzungen kdnnen entstehen, wenn
die beidseitigen Vorstellungen eines Sanierungsergebnisses weit auseinander klaffen oder wenn die individuell
empfundenen Belastungen wahrend der Sanierungsphase durch Larm oder Staub seitens des Betroffenen als nicht
zumutbar empfunden werden.

Das Sanierungsunternehmen, wirtschaftlich de facto Auftragnehmer der Versicherungen, steht vor dem Problem,
einerseits den Erwartungen nach Kostenminimierung zu entsprechen, andererseits aber auch die eigenen wirt-
schaftlichen Interessen und die Machbarkeit eines Verfahren nicht auB3er acht zu lassen. Haufig ist die formal preis-
werteste Losung mit unkalkulierbaren Risiken von Fehlschldgen bei der handwerklichen Umsetzung behaftet. Die
finanziellen Folgen solcher Fehlschldge kdnnen fiir alle Beteiligten sehr unangenehm werden.

CERAVOGUE ist mit den Problemen der Branche durch Partnerunternehmen bestens vertraut. Wir haben die dort
gesammelten Erfahrungen und die Kommentare unserer Lizenzpartner hinsichtlich der gangigen Bodentrock-
nungsmethoden ausgewertet und im folgenden vergleichend zusammengefasst.
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Die Methode der zerstérungsfreien Fliesenaufnahme ist stets mit dem Risiko behaftet, dass Fliesen bei der Heraus-
nahme zerbrechen kdnnen. Nur in den eher seltenen Fillen, wo Originalersatzfliesen in hinreichender Anzahl noch
zur Verfiigung stehen oder solche Fliesen noch beschafft werden kdnnen, ist das Verfahren dhnlich sicher wie das
CERAVOGUE -Verfahren. Seltene Fliesen oder &ltere Dekors lassen sich in der Regel aber {iberhaupt nicht mehr
beschaffen.

In allen ungiinstigen Fallen flihrt die Zerstorung nur einer einzigen Fliese bei der Aufnahme de facto zur Neuverflie-
sung der gesamten Flache und damit - zumindest bei grof3eren Flachen oder hochwertigen Fliesen - zu vergleichs-
weise immensen Aufwendungen. Denn es entstehen dann nicht nur Kosten fiir die reine Fliesenneuverlegung, son-
dern auch fiir die Abtragung und Entsorgung der alten Fliesen, Erneuerung der Abschlussleisten, Auswechseln von
Turfallungen und Zargen sowie in aller Regel auch fiir umfangreiche Malerarbeiten.

Der Sanierer steht bei jedem Auftrag, bei dem er sich fiir die zerstérungsfreie Fliesenaufnahme entschieden hat,
grundsatzlich im Risiko des Scheiterns und damit in der Gefahr, letztendlich doch eine Neuverfliesung vornehmen
zu mussen. Selbst wenn im Einzelfall dies nicht zu seinen finanziellen Lasten geht, so entsteht in aller Regel doch
nervenaufreibender Arger mit dem Versicherer. Auch sind bleibende Imageverluste nicht auszuschlieBen.

Die Methode der zerstérungsfreien Fliesenaufnahme hat prinzipiell gute Erfolgsaussichten bei fachgerecht verkleb-
ten Steinzeug- oder Feinsteinzeugfliesen im Diinnbett- und Mittelbettverfahren. Dies gilt jedoch nur fir Ursprungs-
verlegungen mit den seit Anfang der achtziger Jahre verwendeten Flexklebern, die tiber einen wesentlich héheren
Kunststoffanteil verfligen als die alten kunststoffarmen Kleber. Je hoher der Kunststoffanteil, umso leichter lassen
sich bekanntlich die Fliesen unter thermischer Behandlung vom Estrich 16sen. Allerdings gibt es auch zwischen den
Flexklebern selbst noch erhebliche qualitative Unterschiede. Wie uns aus Herstellerkreisen berichtet, wurden und
werden nur in etwa 70% aller Falle hochwertige Kleber (Kategorie CTE oder besser) eingesetzt.

Neben der Beschaffenheit des Klebers selbst entscheiden seine Zahnung bei Aufbringung, vor allem aber die Flie-
sengrof3e Uber Erfolg und Misserfolg bei der zerstorungsfreien Aufnahme. Fiir gro3formatige Platten mit Einzelkan-
tenldangen liber 50cm (z.B. 40/60, 30/60, 60/60) werden keine Warmeglocken am Markt angeboten. Aber auch bei
Fliesen mit den MaBen 40/40 oder 50/50 muss die Warmezufuhr wegen der grof3en Warmekapazitdt hoch sein und
Uber einen langen Zeitraum vorgehalten werden. Dabei kann ein Temperaturgefélle innerhalb der Fliese entstehen,
das es schwierig macht, den richtigen Abldsezeitpunkt zu treffen. Dariiber hinaus kénnen beim Abkiihlen Risse
entstehen, die im Herstellungsprozess durch langes Tempern vermieden werden. Diese Moglichkeit ist auf einer
Baustelle naturgemaf nicht gegeben.
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Bei Natursteinplatten ist die zerstérungsfreie Aufnahme meist gar nicht moglich. Hier fangen die Probleme schon
oft bei der 1- bis 2mm-Fuge an, welche nicht aufgeschnitten oder aufgekratzt werden kann weil das Werkzeug zu
breit ist. Zusatzlich wird weicher Marmor (Kalkstein) beim Auskratzen der Fugen haufig im Kantenbereich bescha-
digt. Bei Granit tritt noch der Fall auf, dass das Material beim Versuch des Anhebens kugelig zerfdllt (Konglomerat).
Weiterhin ist ein verlegter Natursteinboden beziiglich seiner Materialstarke kaum zu beurteilen da nur eine Oberfla-
chenbegutachtung méglich ist. Ublicherweise liegen die Materialstarken irgendwo zwischen 10mm und 30mm.

Fast noch schwieriger, wenn nicht gar unmaoglich, wird eine zerstérungsfreie Ablosung wenn die Fliesen im Mortel-
bett verlegt sind. Sind solche Fliesen streng nach DIN verlegt, miissen sie eine Bodenhaftungsflache von mindes-
tens 70% aufweisen. Die bei einer Aufnahme zu tiberwindende Haltekraft steigt mit der Bodenhaftungsflache und
diese wiederum mit der Dicke des Mortelbetts.

Eine zerstorungsfreie Aufnahme aus dem Mortelbett funktioniert allenfalls bei Fliesen mit sehr geringer Bodenhaf-
tung, die in feuchtem Material liegen. Zur Steigerung des Feuchtegrads wird von einigen Sanierern deshalb das
Einsickern von Spulmitteln in die Fugenbereiche empfohlen. Dennoch liegt die Einzelwahrscheinlichkeit fiir eine
erfolgreiche Ablésung nach den Erfahrungen der Fa. Sprint (Homepage) bei allenfalls 50%. Die Gesamtwahrschein-
lichkeit fiir einen kompletten Boden sinkt naturgemaf3 dann drastisch mit zunehmender Anzahl von Bohrungen.

Im Vergleich zu den eingeschrankten Erfolgsaussichten bei der zerstérungsfreien Fliesenaufnahme steht mit dem
CERAVOGUE-Verfahren nun eine patentierte Alternativmethode zur Verfligung, die keinerlei einschrankenden
Bedingungen und Risiken unterliegt. Mit der sicheren Erfolgsprognose geht natrlich auch die wirtschaftliche Si-
cherheit einher. Sanierungsunternehmen und Versicherer konnen auf solider Basis Ihren Aufwand kalkulieren und
sind vor bésen Uberraschungen wahrend der handwerklichen Arbeiten gefeit.

Hier die wichtigsten operativen Vorteile auf einen Blick:

Angesichts dieser wichtigen Alleinstellungsmerkmale sind wir Giberzeugt, dass das Verfahren sich letztendlich zum
allgemeinen de-facto-Standard entwickeln wird. Nach unseren Feststellungen wird die rasche Verbreitung derzeit
nur noch von folgenden Umstdanden behindert:

CERAVOGUE unternimmt weiterhin alle Anstrengungen, das Verfahren in der Branche und bei Versicherern, deren
Agenturen sowie bei Schadensachverstandigen bekannt zu machen. Mit Erfolg: Die Zahl unserer Lizenzpartner
wachst standig.
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Erfahrungsgemal bendtigt jede neue Idee eine gewisse Zeit bis zur allgemeinen Akzeptanz. Wir haben
festgestellt, dass bei vielen Sanierern Hemmschwellen iberwunden werden miissen, bevor das Verfahren
zum erstenmal eingesetzt wird. Wer kennt nicht von sich selbst die Neigung zum ,Das haben wir schon
immer so gemacht”? Ist die Hemmschwelle erst einmal liberwunden steigt mit jedem neuen Projekt die
fachliche Routine und das Vertrauen in den Arbeitserfolg. Wir bauen derzeit ein Netz von Regionalvertre-
tungen auf, um unseren Lizenzpartnern insbesondere am Anfang rasch Hilfestellung vor Ort leisten zu kon-
nen.

Nicht zuletzt diese Gegenlberstellung soll helfen, argumentativ geriistet zu sein, wenn es um die Entschei-
dungsbegriindung fiir das CERAVOGUE-Verfahren gegeniiber Versicherern und Kunden geht.

Wir haben eine vergleichende Kosten-Nutzenanalyse erarbeitet und auf den folgenden Seiten zusammenge-
fasst. Die Basisdaten entstammen ausnahmslos der betrieblichen Praxis. Sie wurden in eigenen Tests und
durch die Auswertungen betriebswirtschaftlicher Unterlagen eines gut eingefiihrten Sanierungsunterneh-
mens ermittelt. Nur fir den Vergleich wird unterstellt, dass das Fliesenaufnahmeverfahren auch bei relativ
hoher Anzahl erforderlicher Bohrungen erfolgreich umgesetzt werden kann.
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Das CERAVOGUE-Verfahren
im Kostenvergleich zur Neuverfliesung und zur zerstérungsfreien Fliesenaufnahme

Die Anwendung des CERAVOGUE-Verfahrens fiihrt rein rechnerisch zu einem Mehraufwand fiir den Versicherer im Vergleich zur
Methode der zerstérungsfreien Fliesenaufnahme. Dieser Mehraufwand ist jedoch vergleichsweise gering, wenn man das Risiko eines
Scheiterns der zerstérungsfreien Fliesenaufnahme mit ins Kalkul zieht. Denn bei der Zerstérung nur einer einzigen Fliese bei der
Aufnahme hat der Versicherer die vollen Kosten fiir eine Neubelegung zu tragen.

Eine Modellrechnung zeigt, was das im Einzelfall bedeuten kann. Unterstellt sind rein rechnerisch eine Bohrung bzw. eine
Fliesenaufnahme pro 5 gm Bodenflache. Derzeit sind folgende Preise pro gm bei Neuverfliesung tblich:

#  Altfliesen demontieren und entsorgen ca. EUR 16,00/gm
B  Fliesen neu beschaffen ca. EUR 25,00/gm
¥ Boden spachteln und grundieren ca.EUR 8,00/gm
¥  Fliesen verkleben und verfugen ca. EUR 25,00/gm
&  Sonstige Kosten (Sockel, Wand, etc.) ca. EUR 10,00/gm

Die Gesamtkosten fiir den Versicherer - eventuelle Maler- und Tischlerarbeiten sind hier noch gar nicht bericksichtigt - liegen damit

bei ca. EUR 420,00/gm im Vergleich zu ca. EUR 88,00/gm bei Anwendung des CERAVOGUE-Verfahrens und zu ca. EUR 42,00/qm bei
zerstorungsfreier Fliesenaufnahme, immer vorausgesetzt, dass diese ausnahmslos fiir jede Einzelaufnahme funktioniert.

Das Risiko des Versicherers wachst naturgemall mit der Anzahl zerstérungsfrei aufzunehmender Fliesen. Dies verdeutlicht die
folgende Grafik:

KOSTENVERGLEICH BODENSANIERUNG
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2.000 €

Kosten fiir Versicherer
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Anzahl Bohrungen pro Objekt

Die untere Grenze des orange markierten Risikobereichs wird von der Kostenfunktion bei zerstérungsfreier Fliesenaufnahme

gebildet, die obere Grenze von der Kostenfunktion bei Neuverfliesung. Die gelbe Linie zeigt die Kostenfunktion fiir das CERAVOGUE-
Verfahren.

Fir den Versicherer ist zu bedenken, dass er bei jeder Entscheidung fiir die rechnerisch kostenglinstigere Methode der
Fliesenaufnahme immer auch das Risiko einer zehnfachen Kostenbelastung in Kauf nehmen muss. Féllt die Entscheidung von
vornherein zu Gunsten des CERAVOGUE-Verfahrens, so entfillt ein solches Risiko vollstiandig. Denn das CERAVOGUE-Verfahren
bietet 100% Planungs- und Erfolgssicherheit.
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Infomappe

Ralf Liesner
Bautrocknung GmbH & Co. KG
KampstraRe 2 - D-46359 Heiden

Tel.: +49 (0) 2867 /908210-0
Bautrocknung NRW  rax.: +49 (0) 2867,/908210-19
Beseitigung von Wasserschiden info@bautrocknung-nrw.de
...mit System  www.bautrocknung-nrw.de

© CeraVogue GmbH & Co. KG
Technische Angaben ohne Gewahr, Abbildungen dhnlich
Anderungen, Irrtiimer und Lieferméglichkeiten vorbehalten
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